砼板桩的施工

   砼板桩制作：

    (1) 采用砖砌粉水泥砂浆或水泥地面作胎模，要求表面光洁无抹子印，涂好隔离剂。

    (2) 模板采用组合钢模板，钢管支撑，支模方法见附图示。

    (3) 钢筋要注意保护层均匀一致，不能偏差太大。 采用水泥砂浆保护层。

    (4) 砼采用现场搅拌，严格配合比、计量。浇筑方向由桩顶向桩尖进行。

    (5) 专人负责砼养护工作。

    砼板桩打入：

    (1) 采用锤击法施工。打桩机选用：

    (2) 打桩顺序为：

    (3) 保证桩垂直度：

(4) 保证桩间的严密：
