    本工程地面面层采用砼。

    (1) 砼面层所用的材料和拌制运输、浇筑及质量检查，应按国家标准《砼工程施工及验收规范》(GB50204-92)中的有关规定执行。

    (2) 砼面层所用的碎石，应级配适当，其粒径不应大于15mm和面层厚度的2/3。

    (3) 砼面层的标号一般不应低于C20，浇筑时的坍落度不应大于3cm，振捣必须密实。

(4) 砼面层应在初凝前完成抹平工作，终凝前完成压光工作。
