    防治楼地面起砂的措施

    (1) 所用的水泥除应有出厂合格证外，还要进行现场检验，以确保达到设计要求的标号。

    (2) 面层的水泥砂浆配合比不能低于1:2。

    (3) 拌制水泥砂浆，应采用过筛的中砂，并用清水冲洗，使其含泥量少于3%，并除去有害杂质。

    (4) 严格控制水灰比，采用稍干硬的砂浆，随拌随用，当即

压光。

    (5) 冬季施工时，砂子一定要进行预温，在使用前解冻，防止冰膜融化冲洗砂表面的水泥浆而造成面层强度不足。施工完后要作好成品保护，严防地面在未达到终凝之前遭受冻害。

    (6) 最佳的压光时间是在水泥“初凝后”开始，“终凝前”结束。

(7) 地面养护一定要按操作规程进行。地面凝固1d后，在面层上覆盖、洒水养护不少于7d，提供使用不能少于15d。
