陕西省公路建设通用表格

陕蒙高速公路
细集料砂当量试验记录表

试验表16                                                     

	合同段
	
	取样地点
	

	试验方法编号
	
	试验日期
	

	使用范围
	

	试样编号
	相当干燥试件120g的潮湿试样质量(g)
	试筒内温度(℃)
	试筒底部到絮状凝结物上液面的高度(mm)
	试筒底部到沉淀部分上液面的高度(mm)
	砂当量(%)
	砂当量平均值

(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	试验结果


	

	试验
	
	复核
	
	技术主管
	

	监理意见


	                                  签名           年   月   日


------------------------------------------------------------------------------------------装           订           线------------------------------------------------------------------------








