陕西省公路建设通用表格
  陕蒙高速公路

路检表38★        沥青路面渗水试验检查表
	合同段
	
	监理单位
	

	分项工程
	
	试验规程
	

	施工桩号
	
	试验日期
	

	测点位置或桩号
	渗水情况读数（ml）
	渗水系数

（ml/min）
	备  注

	
	初读数
	第一分钟末
	第二分钟末
	第三分钟末
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	平均值

（ml/min）
	
	标准差

（ml/min）
	
	变异系数

（%）
	

	备注：



	检查结果：


	检查
	
	监理工程师
	


监理独立抽检








