第二部分
监理类
中间交工、工序抽检资料目录
试验路段  路面工程细粒式沥青砼主线上面层
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1    
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	路检表01         
	路面中线平面位置检查表

	7
	路检表02           
	路面高程测量检查表  

	8
	路检表03         
	路面宽度、横坡、边坡坡度检查表

	9
	路检表04
	路面弯沉测定记录表

	10
	路检表05
	路面弯沉成果表

	11
	路检表06         
	路面平整度检查表

	12
	路检表07
	结构层厚度检查表

	13
	路检表08
	路面构造深度（砂铺法）检查表

	14
	路检表38*
	沥青路面渗水试验检查表

	15
	路检表10
	路面压实度汇总表

	16
	试验表30  
	沥青混合料中沥青含量试验记录表

	17
	试验表31
	沥青混合料马歇尔试验记录表

	18
	试验表32-a
	压实沥青混合料密度试验记录表（表干法）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


试验路段  路面工程中粒式沥青砼主线中面层
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1    
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	路检表01         
	路面中线平面位置检查表

	7
	路检表02           
	路面高程测量检查表  

	8
	路检表03         
	路面宽度、横坡、边坡坡度检查表

	9
	路检表06         
	路面平整度检查表

	10
	路检表07
	结构层厚度检查表

	11
	路检表10
	路面压实度汇总表

	12
	试验表30  
	沥青混合料中沥青含量试验记录表

	13
	试验表31
	沥青混合料马歇尔试验记录表

	14
	试验表32-a
	压实沥青混合料密度试验记录表（表干法）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


试验路段  路面工程粗粒式沥青砼主线下面层
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1    
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	路检表01         
	路面中线平面位置检查表

	7
	路检表02           
	路面高程测量检查表  

	8
	路检表03         
	路面宽度、横坡、边坡坡度检查表

	9
	路检表06         
	路面平整度检查表

	10
	路检表07
	结构层厚度检查表

	11
	路检表10
	路面压实度汇总表

	12
	试验表30  
	沥青混合料中沥青含量试验记录表

	13
	试验表31
	沥青混合料马歇尔试验记录表

	14
	试验表32-a
	压实沥青混合料密度试验记录表（表干法）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


试验路段     路面工程水泥稳定碎石基层
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10   
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	路检表01         
	路面中线平面位置检查表

	6
	路检表02           
	路面高程测量检查表  

	7
	路检表03         
	路面宽度、横坡、边坡坡度检查表

	8
	路检表06
	路面平整度检查表

	9
	路检表07
	结构层厚度检表查

	10
	路检表10
	路面压实度汇总表

	11
	试验表56
	半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表

	12
	试验表57         
	水泥或石灰剂量测定试验记录表

	13
	试验表60-a       
	灌砂法压实度试验记录表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


试验路段  路面工程水泥石灰土底基层
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1    
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	路检表33★
	路槽施工检查表

	7
	路检表01         
	路面中线平面位置检查表

	8
	路检表02           
	路面高程测量检查表  

	9
	路检表03         
	路面宽度、横坡、边坡坡度检查表

	10
	路检表06         
	路面平整度检查表

	11
	路检表07
	结构层厚度检查表

	12
	路检表10         
	路面压实度汇总表

	13
	试验表60-a
	灌砂法压实度试验记录表

	14
	试验表60-b
	环刀法压实度试验记录表

	15
	试验表56         
	半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表

	16
	试验表57
	水泥或石灰剂量测定试验记录表

	17
	路检表04         
	路基弯沉测定记录表

	18
	路检表05         
	路基弯沉成果表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


路面工程  细粒式沥青砼主线上面层
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1    
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	路检表01         
	路面中线平面位置检查表

	7
	路检表02           
	路面高程测量检查表  

	8
	路检表03         
	路面宽度、横坡、边坡坡度检查表

	9
	路检表04
	路面弯沉测定记录表

	10
	路检表05
	路面弯沉成果表

	11
	路检表06         
	路面平整度检查表

	12
	路检表07
	结构层厚度检查表

	13
	路检表08
	路面构造深度（砂铺法）检查表

	14
	路检表38*
	沥青路面渗水试验检查表

	15
	路检表10
	路面压实度汇总表

	16
	试验表30  
	沥青混合料中沥青含量试验记录表

	17
	试验表31
	沥青混合料马歇尔试验记录表

	18
	试验表32-a
	压实沥青混合料密度试验记录表（表干法）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


路面工程  中粒式沥青砼主线中面层
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1    
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	路检表01         
	路面中线平面位置检查表

	7
	路检表02           
	路面高程测量检查表  

	8
	路检表03         
	路面宽度、横坡、边坡坡度检查表

	9
	路检表06         
	路面平整度检查表

	10
	路检表07
	结构层厚度检查表

	11
	路检表10
	路面压实度汇总表

	12
	试验表30  
	沥青混合料中沥青含量试验记录表

	13
	试验表31
	沥青混合料马歇尔试验记录表

	14
	试验表32-a
	压实沥青混合料密度试验记录表（表干法）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


路面工程  粗粒式沥青砼主线下面层
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1    
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	路检表01         
	路面中线平面位置检查表

	7
	路检表02           
	路面高程测量检查表  

	8
	路检表03         
	路面宽度、横坡、边坡坡度检查表

	9
	路检表06         
	路面平整度检查表

	10
	路检表07
	结构层厚度检查表

	11
	路检表10
	路面压实度汇总表

	12
	试验表30  
	沥青混合料中沥青含量试验记录表

	13
	试验表31
	沥青混合料马歇尔试验记录表

	14
	试验表32-a
	压实沥青混合料密度试验记录表（表干法）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


路面工程  水泥石灰土底基层
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1      
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	路检表33★
	路槽施工检查表

	7
	路检表01         
	路面中线平面位置检查表

	8
	路检表02           
	路面高程测量检查表  

	9
	路检表03         
	路面宽度、横坡、边坡坡度检查表

	10
	路检表06         
	路面平整度检查表

	11
	路检表07
	结构层厚度检查表

	12
	路检表10         
	路面压实度汇总表

	13
	试验表60-a
	灌砂法压实度试验记录表

	14
	试验表60-b
	环刀法压实度试验记录表

	15
	试验表56         
	半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表

	16
	试验表57
	水泥或石灰剂量测定试验记录表

	17
	路检表04         
	路基弯沉测定记录表

	18
	路检表05         
	路基弯沉成果表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


路面工程  水泥砼路缘石预制
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表05★
	检验申请批复单

	2
	桥涵表10
	混凝土构件模板安装检查表

	3
	桥涵表11
	混凝土施工检查表

	4
	桥涵表33         
	小型构件成品抽样检查表

	5
	试验表47         
	水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表

	6
	桥涵表33         
	小型构件成品抽样检查表

	7
	试验表47         
	水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表

	
	
	

	
	
	

	
	
	


路面工程  水泥砼路缘石安装
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10 
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1    
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	测量表03★
	水准测量记录表

	6
	路检表20
	路缘石、拦水带检查表

	7
	试验表49         
	水泥砂浆抗压强度试验记录表

	
	
	

	    说明：桥梁分离式立交引道工程、互通立交（匝道）工程、收费广场水泥砼路缘石安装的分项工程中间交工、工序抽检资料，参照路面工程水泥砼路缘石安装的中间交工、工序抽检资料目录进行编制。


路面工程  水泥砼路肩
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	桥涵表10
	混凝土构件模板安装检查表

	7
	桥涵表11
	混凝土施工检查表

	8
	路检表19
	路肩检查表

	9
	路检表10
	路面压实度汇总表

	10
	试验表60-a
	灌砂法压实度试验记录表（灌砂法）

	11
	试验表60-b
	环刀法压实度试验记录表

	12
	试验表47
	砼强度试验记录表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	备注：桥梁分离式立交引道工程、互通立交（匝道）工程、无砂水泥砼路肩中间交工工序抽检资料参照路面工程水泥砼路肩中间交工工序抽检资料目录进行编制。


桥梁工程  分离式立交水泥砼路面
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	测量表03★
	水准测量记录表

	7
	桥涵表14
	混凝土构件模板安装检查表

	8
	监表05★
	检验申请批复单

	9
	桥涵表40
	桥面铺装检查表

	10
	试验表47
	水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表

	11
	桥涵表12
	钢筋网检查表

	12
	桥涵表15
	混凝土施工检查表

	13
	试验表47
	水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


桥梁分离式立交引道  细粒式沥青砼上面层
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	路检表01         
	路面中线平面位置检查表

	7
	路检表02           
	路面高程测量检查表  

	8
	路检表03         
	路面宽度、横坡、边坡坡度检查表

	9
	路检表04
	路面弯沉测定记录表

	10
	路检表05
	路面弯沉成果表

	11
	路检表06         
	路面平整度检查表

	12
	路检表07
	结构层厚度检查表

	13
	路检表08
	路面构造深度（砂铺法）检查表

	14
	路检表38*
	沥青路面渗水试验检查表

	15
	路检表10
	路面压实度汇总表

	16
	试验表30  
	沥青混合料中沥青含量试验记录表

	17
	试验表31
	沥青混合料马歇尔试验记录表

	18
	试验表32-a
	压实沥青混合料密度试验记录表（表干法）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


桥梁分离式立交引道  中粒式沥青砼下面层
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	路检表01         
	路面中线平面位置检查表

	7
	路检表02           
	路面高程测量检查表  

	8
	路检表03         
	路面宽度、横坡、边坡坡度检查表

	9
	路检表06         
	路面平整度检查表

	10
	路检表07
	结构层厚度检查表

	11
	路检表10
	路面压实度汇总表

	12
	试验表30  
	沥青混合料中沥青含量试验记录表

	13
	试验表31
	沥青混合料马歇尔试验记录表

	14
	试验表32-a
	压实沥青混合料密度试验记录表（表干法）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


桥梁分离式立交引道  水泥稳定碎石基层
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10   
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	路检表01         
	路面中线平面位置检查表

	6
	路检表02           
	路面高程测量检查表  

	7
	路检表03         
	路面宽度、横坡、边坡坡度检查表

	8
	路检表06
	路面平整度检查表

	9
	路检表07
	结构层厚度检表查

	10
	路检表10
	路面压实度汇总表

	11
	试验表56
	半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表

	12
	试验表57         
	水泥或石灰剂量测定试验记录表


	13
	试验表60-a       
	灌砂法压实度试验记录表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	


分离式立交引道路面工程  水泥石灰土底基层
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1         
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	路检表36★
	路槽施工检查表

	7
	路检表01         
	路面中线平面位置检查表

	8
	路检表02           
	路面高程测量检查表  

	9
	路检表03         
	路面宽度、横坡、边坡坡度检查表

	10
	路检表06         
	路面平整度检查表

	11
	路检表07
	结构层厚度检查表

	12
	路检表10         
	路面压实度汇总表

	13
	试验表60-a
	灌砂法压实度试验记录表

	14
	试验表60-b
	环刀法压实度试验记录表

	15
	试验表56         
	半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表

	16
	试验表57
	水泥或石灰剂量测定试验记录表

	17
	路检表04         
	路基弯沉测定记录表

	18
	路检表05         
	路基弯沉成果表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


互通立交（匝道）  细粒式沥青砼上面层
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	路检表01         
	路面中线平面位置检查表

	7
	路检表02           
	路面高程测量检查表  

	8
	路检表03         
	路面宽度、横坡、边坡坡度检查表

	9
	路检表04
	路面弯沉测定记录表

	10
	路检表05
	路面弯沉成果表

	11
	路检表06         
	路面平整度检查表

	12
	路检表07
	结构层厚度检查表

	13
	路检表08
	路面构造深度（砂铺法）检查表

	14
	路检表38*
	沥青路面渗水试验检查表

	15
	路检表10
	路面压实度汇总表

	16
	试验表30  
	沥青混合料中沥青含量试验记录表

	17
	试验表31
	沥青混合料马歇尔试验记录表

	18
	试验表32-a
	压实沥青混合料密度试验记录表（表干法）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


互通立交（匝道）  中粒式沥青砼中面层
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10         
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	路检表01         
	路面中线平面位置检查表

	7
	路检表02           
	路面高程测量检查表  

	8
	路检表03         
	路面宽度、横坡、边坡坡度检查表

	9
	路检表06         
	路面平整度检查表

	10
	路检表07
	结构层厚度检查表

	11
	路检表10
	路面压实度汇总表

	12
	试验表30  
	沥青混合料中沥青含量试验记录表

	13
	试验表31
	沥青混合料马歇尔试验记录表

	14
	试验表32-a
	压实沥青混合料密度试验记录表（表干法）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


互通立交（匝道）  粗粒式沥青砼下面层
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	路检表01         
	路面中线平面位置检查表

	7
	路检表02           
	路面高程测量检查表  

	8
	路检表03         
	路面宽度、横坡、边坡坡度检查表

	9
	路检表06         
	路面平整度检查表

	10
	路检表07
	结构层厚度检查表

	11
	路检表10
	路面压实度汇总表

	12
	试验表30  
	沥青混合料中沥青含量试验记录表

	13
	试验表31
	沥青混合料马歇尔试验记录表

	14
	试验表32-a
	压实沥青混合料密度试验记录表（表干法）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


互通立交（匝道）水泥稳定碎石基层
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10   
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	路检表01         
	路面中线平面位置检查表

	6
	路检表02           
	路面高程测量检查表  

	7
	路检表03         
	路面宽度、横坡、边坡坡度检查表

	8
	路检表06
	路面平整度检查表

	9
	路检表07
	结构层厚度检表查

	10
	路检表10
	路面压实度汇总表

	11
	试验表56
	半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表

	12
	试验表57         
	水泥或石灰剂量测定试验记录表

	13
	试验表60-a       
	灌砂法压实度试验记录表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	


互通立交（匝道）路面工程  水泥石灰综合稳定土底基层
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1        
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	路检表33★
	路槽施工检查表

	7
	路检表01         
	路面中线平面位置检查表

	8
	路检表02           
	路面高程测量检查表  

	9
	路检表03         
	路面宽度、横坡、边坡坡度检查表

	10
	路检表06         
	路面平整度检查表

	11
	路检表07
	结构层厚度检查表

	12
	路检表10         
	路面压实度汇总表

	13
	试验表60-a
	灌砂法压实度试验记录表

	14
	试验表60-b
	环刀法压实度试验记录表

	15
	试验表56         
	半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表

	16
	试验表57
	水泥或石灰剂量测定试验记录表

	17
	路检表04         
	路基弯沉测定记录表

	18
	路检表05         
	路基弯沉成果表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


收费广场  砼路面

	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量评定表

	3
	汇总表-1
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	桥表15
	砼施工检查表

	7
	路表02
	路面高程测量检查表

	8
	路表03
	路面宽度、横坡`边坡坡度检查表

	9
	路表01
	路面中线平面位置检查表

	10
	路表08
	路面构造深度(砂铺法) 检查表

	11
	路表17
	水泥砼中面相邻板高差检查表

	12
	路表18
	水泥砼路面纵、横缝顺直度检查表

	13
	试验47
	水泥砼抗压抗折强度试验记录表

	14
	桥表12
	钢筋加工及安装检查表

	15
	路表07
	结构层厚度检查表

	16
	路表06
	路基、路面平整度检查表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


收费广场  水泥稳定碎石基层
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10   
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单


	5
	路检表01         
	路面中线平面位置检查表

	6
	路检表02           
	路面高程测量检查表  

	7
	路检表03         
	路面宽度、横坡、边坡坡度检查表

	8
	路检表06
	路面平整度检查表

	9
	路检表07
	结构层厚度检表查

	10
	路检表10
	路面压实度汇总表

	11
	试验表56
	半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表

	12
	试验表57         
	水泥或石灰剂量测定试验记录表

	13
	试验表60-a       
	灌砂法压实度试验记录表

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	


收费广场  水泥石灰土底基层
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1      
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	路检表33★
	路槽施工检查表

	7
	路检表01         
	路面中线平面位置检查表

	8
	路检表02           
	路面高程测量检查表  

	9
	路检表03         
	路面宽度、横坡、边坡坡度检查表

	10
	路检表06         
	路面平整度检查表

	11
	路检表07
	结构层厚度检查表

	12
	路检表10         
	路面压实度汇总表

	13
	试验表60-a
	灌砂法压实度试验记录表

	14
	试验表60-b
	环刀法压实度试验记录表

	15
	试验表56         
	半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表

	16
	试验表57
	水泥或石灰剂量测定试验记录表

	17
	路检表04         
	路基弯沉测定记录表

	18
	路检表05         
	路基弯沉成果表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	


路面排水工程   小型构件预制
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表19★
	分项工程中间交验报告

	3
	施管表10         
	分项工程质量检验评定表（JTJ071-98
《公路工程质量检验评定标准》6.13表6.13.2-14

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	桥涵表09         
	钢筋网检查表

	7
	桥涵表10
	混凝土构件模板安装检查表

	8
	桥涵表11
	混凝土施工检查表

	9
	桥涵表33         
	小型构件成品抽样检查表

	10
	试验表47         
	水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


排水工程  砼板安装
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10 
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1 
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	桥涵表02        
	基坑检查表

	7
	路检表21         
	排水沟检查表

	8
	路检表37★
	水泥混凝土板安装检查表

	9
	试验表49         
	水泥砂浆抗压强度试验记录表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	说明：路面工程、桥梁分离式立交引道工程、互通立交（匝道）工程、收费广场排水工程的预制和安装分项工程中间交工、工序抽检资料，参照排水工程预制、安装的中间交工、工序抽检资料目录进行编制。


路面工程  中央分隔带
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表05★
	检验申请批复单

	2
	监表03★
	施工放样报验单

	3
	路检表01
	路面中线平面位置检查表

	4
	路检表02
	路面高程测量检查表

	5
	路检表36
	中央分隔带施工检查表

	6
	路检表10
	路面压实度汇总表

	7
	试验表39
	击实试验记录表

	8
	试验表42        
	液塑限联合测定试验记录表

	9
	试验表60-b
	环刀法压实度试验记录表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	备注：1、中央分隔带填土50cm必须能满足种草栽树的要求；50cm以下填土压实度必须≥90％；要求每层填土1/3高度检查一次；

     2、按公里进行检查，出工序报检资料，不进行评定。


排水工程  细粒式沥青砼拦水带
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1     
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	路检表18
	路缘石、拦水带检查表

	7
	试验表30  
	沥青混合料中沥青含量试验记录表

	8
	试验表31
	沥青混合料马歇尔试验记录表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	说明：路面工程、桥梁分离式立交引道工程、互通立交（匝道）工程、收费广场栏水带的分项工程中间交工、工序抽检资料，参照排水工程细粒式沥青砼栏水带的中间交工、工序抽检资料目录进行编制。


排水工程   浆砌排水沟（砌石矩形边沟加混凝土盖板）
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	路检表10         
	压实度汇总表

	7
	试验表60-a
	灌砂法压实度试验记录表

	8
	试验表60-b
	环刀法压实度试验记录表

	9
	试验表57
	水泥或石灰剂量测定试验记录表

	10
	监表05★
	检验申请批复单

	11
	监表03★
	施工放样报验单

	12
	路检表21         
	排水沟检查表

	13
	路检表25
	浆砌砌体检查表

	14
	路检表40★
	水泥混凝土板安装检查表

	15
	桥涵表33         
	小型构件成品抽样检查表

	16
	试验表49         
	水泥砂浆抗压强度试验记录表

	17
	试验表47         
	水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	说明：路面工程、桥梁分离式立交引道工程、互通立交（匝道）工程、收费广场的排水沟、矩形边沟、砼板的分项工程中间交工、工序抽检资料，参照排水工程浆砌排水沟、矩形边沟、砼板的中间交工、工序抽检资料目录进行编制。


路面排水工程     跌  水

	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1    
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	桥检表57★
	检查（雨水）井砌筑检查表

	7
	路检表21
	排水沟检查表

	8
	试验表49         
	水泥砂浆抗压强度试验记录表

	
	
	

	
	
	


排水工程  浆砌急流槽

	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1      
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	路检表21         
	排水沟检查表

	7
	试验表49         
	水泥砂浆抗压强度试验记录表

	
	
	

	
	
	

	说明：路面工程、桥梁分离式立交引道工程、互通立交（匝道）工程、收费广场排水浆砌急流槽的分项工程中间交工、工序抽检资料，参照排水工程浆砌急流槽的中间交工、工序抽检资料目录进行编制。


路面排水工程  水簸萁
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1      
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	路检表21         
	排水沟检查表

	7
	路检表25
	浆砌砌体检查表

	8
	试验表49         
	水泥砂浆抗压强度试验记录表

	
	
	

	
	
	


排水工程    蒸发池
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1      
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	桥涵表02
	基坑自检表

	7
	路检表21
	排水沟施工检查表

	8
	路检表23
	浆砌砌体检查表

	9
	试验表49         
	水泥砂浆抗压强度试验记录表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


路面工程   管涵、倒虹  台背回填

	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表05★
	检验申请批复单

	2
	桥涵表32
	桥涵台背回填检查表

	3
	路检表10
	路面压实度汇总表

	4
	试验表60-a
	灌砂法压实度试验记录表

	5
	试验表60-b
	环刀法压实度试验记录表

	6
	试验表58
	水泥石灰剂量测定试验记录表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	注：每台背每层压实度检查2点，每点压实度≥95%


桥梁工程   上部构造路面伸缩缝安装

	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1      
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	桥涵表31
	伸缩缝安装检查表

	6
	桥涵表11
	混凝土施工检查表（伸缩缝预留槽砼）

	7
	试验表47
	水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	备注：安装时每条伸缩缝做一份资料


管涵  倒虹吸安装工程   
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表



	3 
	汇总表-1
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	桥涵表01
	桥涵施工放样检查表

	7
	测量表03★
	水准测量检查表

	8
	桥涵表02
	基坑检查表

	9
	桥涵表11
	混凝土施工检查表（基础）

	10
	桥涵表12
	混凝土基础成品检查表

	11
	桥涵表37
	管涵施工检查表

	12
	桥涵表40
	倒虹吸施工自检表

	13
	试验表47
	水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表

	14
	试验表49
	水泥砂浆抗压强度试验记录表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


路面工程  涵洞  八字翼墙

	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	桥涵表01
	桥涵施工放样检查表

	7
	测量表03★
	水准测量检查表

	8
	桥涵表02
	基坑检查表

	9
	桥涵表03
	基底处理检查表

	10
	桥涵表49★
	地基承载力检查表

	11
	监表05★
	检验申请批复单

	12
	监表03★
	施工放样报验单

	13
	桥涵表01
	桥涵施工放样检查表

	14
	桥涵表10
	混凝土构件模板安装检查表

	15
	桥涵表11
	混凝土施工检查表

	16
	路检表23
	浆砌砌体检查表

	17
	桥涵表48★
	进出口墙身检查表

	18
	试验表47
	水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表

	19
	试验表49
	水泥砂浆抗压强度试验记录表

	20
	试验表57
	水泥或石灰剂量测定试验记录表

	21
	试验表60-a
	灌砂法压度试验记录表

	22
	试验表60-b
	环刀法压实度试验记录表


路面工程  竖井
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10 
	《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表

	3
	汇总表-1
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	测量表03★
	水准测量记录表

	7
	路检表20
	检查（雨水）井砌筑检查表

	8
	试验表49         
	水泥砂浆抗压强度试验记录表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


交通安全设施    标志
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	分项工程质量检验评定表 

	3
	汇总表-1
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	桥涵表01
	桥涵施工放样检查表

	7
	桥涵表08
	钢筋加工及安装检查表

	8
	桥涵表11
	混凝土施工检查表

	9
	试验表47
	水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表

	10
	交监表01
	标志安装检查表

	11
	交监表01
	标志安装检查表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	说明：路面工程、桥梁分离式引道工程、互通立交（匝道）工程、收费广场的路面标志分项工程中间交工、工序抽检资料，参照交通安全设施标志工程中间交工、工序抽检资料的目录进行编制。


交通安全设施    标线、突起路标
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	分项工程质量检验评定表 

	3
	汇总表-1
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	桥涵表01
	桥涵施工放样检查表

	7
	交监表02
	路面标线检查表

	8
	交监表07
	突起路标检查表

	
	
	

	说明：路面工程、桥梁分离式立交引道工程、互通立交（匝道）工程、收费广场的路面标线、突起路标分项工程中间交工、工序抽检资料，参照交通安全设施标线、突起路标的中间交工、工序抽检资料目录进行编制。


交通安全设施    护栏、轮廓标
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	分项工程质量检验评定表 

	3
	汇总表-1
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	桥涵表01
	桥涵施工放样检查表

	7
	交监表04
	波形梁钢护栏检查表

	8
	交监表08
	轮廓标检查表

	9
	
	

	
	
	

	   说明：路面工程、桥梁分离式立交引道工程、互通立交（匝道）工程、收费广场的护栏、轮廓标分项工程中间交工、工序抽检资料，参照交通安全设施护栏、轮廓标的中间交工、工序抽检资料目录进行编制。


交通安全设施    隔离栅、防落物网
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	分项工程质量检验评定表 

	3
	汇总表-1
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	桥涵表01
	桥涵施工放样检查表

	7
	交监表10
	隔离栅和防落网检查表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	    说明：路面工程、桥梁分离式立交引道工程、互通立交（匝道）工程、收费广场的隔离栅、防落物网分项工程中间交工、工序抽检资料，参照交通安全设施隔离栅、防落物网的中间交工、工序抽检资料目录进行编制。


交通安全设施    防眩设施
	序号
	表格编号
	表格名称

	1
	监表10★
	中间交工证书

	2
	施管表10
	分项工程质量检验评定表 

	3
	汇总表-1
	汇总表

	4
	监表05★
	检验申请批复单

	5
	监表03★
	施工放样报验单

	6
	桥涵表01
	桥涵施工放样检查表

	7
	交监表09
	防眩设施检查表

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	    说明：路面工程、桥梁分离式立交引道工程、互通立交（匝道）工程、收费广场的防眩设施分项工程中间交工、工序抽检资料，参照交通安全设施的中间交工、工序抽检资料目录进行编制。


路面施工单位试验资料目录

除开工报告、工序资料要求的试验表格之外，其它试验资料按以下目录进行整理、保存和装订

(一)路面面层原材料抽检试验

1、粗集料

(1)试验表01     粗集料筛分试验记录表

(2)试验表01-a※    矿质混合料配合组成试验记录表 

(3)试验表02     粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表

(4)试验表02-a※   粗集料吸水率试验记录表

(5)试验表03      粗集料含泥量试验记录表

(6)试验表04-b   沥青路面用粗集料针片状颗粒含量试验记录表

(7)试验表06      粗集料磨耗试验记录表

(8)试验表07-b    沥青路面用粗集料压碎值试验记录表

(9)试验表08      粗集料软弱颗粒含量试验记录表

2、细集料

(1)试验表12    细集料筛分试验记录表

(2)试验表13    细集料表观密度、堆积密度试验记录表

(3)试验表14    细集料含水率试验记录表

(4)试验表15     细集料含泥量试验记录表

3、矿粉

(1)试验表20    矿粉筛分试验记录表

(2)试验表21    矿粉密度试验记录表

(3)试验表22    矿粉亲水系数试验记录表

(4)试验表22-a   矿粉含水量试验记录表

  4、沥青

(1)试验表23    沥青三大指标试验记录表

(2)试验表24    沥青含水量试验记录表

(3)试验表25    沥青加热损失试验记录表

(4)试验表26    沥青闪电和燃点试验记录表

(5)试验表27    沥青粘结力试验记录表

(6)试验表28    沥青粘度试验记录表

  5、水泥

(1)试验表45     水泥物理力学性能试验记录表

 (二)路面基层、底基层原材料试验

   1、土的原材料

    (1)试验表37     土工含水量试验记录表

(2)试验表38     土工密度试验记录表

(3)试验表42     液塑限联合测定试验记录表

2、石灰原材料

(1)试验表54     石灰中有效氧化镁和氧化钙含量试验记录表

(2)试验表55     石灰未消解含量试验记录表

3、水泥

(1)试验表45     水泥物理力学性能试验记录表

4、集料

(1)试验表01     粗集料筛分试验记录表

(2)试验表01-a※    矿质混合料配合组成试验记录表 

(3)试验表04-b   沥青路面用粗集料针片状颗粒含量试验记录表

(4)试验表07-b    沥青路面用粗集料压碎值试验记录表

(5)试验表12     细集料筛分试验记录表

(三)标准试验

1、路面面层

(1)试验表30    沥青混合料中沥青含量试验记录表

(2)试验表31    沥青混合料马歇尔试验记录表

(3)试验表33-a、b   沥青混合料理论最大相对密度试验记录表（真空、溶剂法）

(4)试验表34    沥青混合料单轴压缩试验记录表

(5)试验表35    沥青混合料车辙试验记录表

(6)试验表36  沥青混凝土沥青用量选定图形试验记录表

2、路面基层、底基层

(1)试验表39     击实试验记录表

(2)试验表39-a※   无机结合料稳定土击实试验记录表

(3)试验表56   半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表

(4)试验表57-a※   无机结合料EDTA滴定标准曲线试验记录表

(5)试验表59     标准砂标定试验记录表

(四)现场抽检

1、面层

(1)试验表30    沥青混合料中沥青含量试验记录表

(2)试验表31    沥青混合料马歇尔试验记录表

(3)试验表32-a、b、c、d    压实沥青混合料密度试验记录表（表干、水中重、蜡封、体积）

2、基层、底基层

(1)试验表60-a、b  压实度试验记录表（灌砂、环刀法）

(2)试验表57     水泥或石灰计量测定试验记录表

(五)各种重要原材料（沥青、水泥、石灰等）每批出厂质量证明材料 

(六)综合资料

1、试验室台帐

2、各种仪器计量标定、自检自校资料

3、其它

中心试验室、监理单位路面试验资料目录

(一)面面层原材料抽检试验

1、粗集料

(1)试验表01     粗集料筛分试验记录表

(2)试验表01-a※   矿质混合料配合组成试验记录表 

(3)试验表02     粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表

(4)试验表02-a※   粗集料吸水率试验记录表

(5)试验表03      粗集料含泥量试验记录表

(6)试验表04-b   沥青路面用粗集料针片状颗粒含量试验记录表

(7)试验表06      粗集料磨耗试验记录表

(8)试验表07-b    沥青路面用粗集料压碎值试验记录表

(9)试验表08      粗集料软弱颗粒含量试验记录表

(10)试验表09      粗集料磨光值试验记录表

(11)试验表10      粗集料冲击值试验记录表

2、细集料

(1)试验表12    细集料筛分试验记录表

(2)试验表13    细集料表观密度、堆积密度试验记录表

(3)试验表14    细集料含水率试验记录表

(4)试验表15     细集料含泥量试验记录表

3、矿粉

(1)试验表20    矿粉筛分试验记录表

(2)试验表21    矿粉密度试验记录表

(3)试验表22    矿粉亲水系数试验记录表

(4)试验表22-a   矿粉含水量试验记录表

  4、沥青

(1)试验表23    沥青三大指标试验记录表

(2)试验表24    沥青含水量试验记录表

(3)试验表25    沥青加热损失试验记录表

(4)试验表26    沥青闪电和燃点试验记录表

(5)试验表27    沥青粘结力试验记录表

(6)试验表28    沥青粘度试验记录表

  5、水泥

(1)试验表45     水泥物理力学性能试验记录表

(二)路面基层、底基层原材料试验

1、土的原材料

(1)试验表37     土工含水量试验记录表

(2)试验表38     土工密度试验记录表

(3)试验表42     液塑限联合测定试验记录表

2、石灰原材料

(1)试验表54     石灰中有效氧化镁和氧化钙含量试验记录表

(2)试验表55     石灰未消解含量试验记录表

3、水泥

(1)试验表45     水泥物理力学性能试验记录表

 4、集料

(1)试验表01     粗集料筛分试验记录表

(2)试验表01-a※    矿质混合料配合组成试验记录表 

(3)试验表04-b   沥青路面用粗集料针片状颗粒含量试验记录表

(4)试验表07-b    沥青路面用粗集料压碎值试验记录表

(5)试验表12     细集料筛分试验记录表

(三)标准试验

  1、路面面层

(1)试验表30    沥青混合料中沥青含量试验记录表

(2)试验表31    沥青混合料马歇尔试验记录表

(3)试验表33-a、b   沥青混合料理论最大相对密度试验记录表（真空、溶剂法）

(4)试验表34    沥青混合料单轴压缩试验记录表

(5)试验表35    沥青混合料车辙试验记录表

(6)试验表36  沥青混凝土沥青用量选定图形试验记录表

2、路面基层、底基层

(1)试验表39     击实试验记录表

(2)试验表39-a※   无机结合料稳定土击实试验记录表

(3)试验表56   半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表

(4)试验表57-a※   无机结合料EDTA滴定标准曲线试验记录表

(5)试验表59     标准砂标定试验记录表

(四)现场抽检

1、面层

(1)试验表30    沥青混合料中沥青含量试验记录表

(2)试验表31    沥青混合料马歇尔试验记录表

(3)试验表32-a、b、c、d    压实沥青混合料密度试验记录表（表干、水中重、蜡封、体积）

2、基层、底基层

(1)试验表60-a、b  压实度试验记录表（灌砂、环刀法）

(2)试验表57     水泥或石灰计量测定试验记录表

(五)各种重要原材料（沥青、水泥、石灰等）每批出厂质量证明材料 

(六)综合资料

1、试验室台帐

2、各种仪器计量标定、自检自校资料

3、、其它
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