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细木制品面层涂饰分项工程质量检验评定表 

工程名称 部位 总表 1-43 

项 目 

1  
材料的品种、质量、等级、颜色、性能等必须符合设计及有关标准规定并应附有产

品使用说明书 

2  涂层效果必须符合样板 

3  腻子的塑性、合易性必须满足施工要求，并按底涂料面涂料的性能配套选用 

4  稀释剂应根据涂料中成膜物质的性质配套使用 
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说明 

本表适用于高级装饰细木制品涂饰面层工程，使用涂料范围是：聚酯聚氨脂、丙

烯酸、硝基、天然树脂漆类。 

检查数量：按有代表性的自然间抽但 10%，过道按 10mm，礼堂、大厅等在间按轴

线分为 1间，但不少于 3间。 

（1）保证项目 

检验方法：1.检查产品合格证 

（2）基本项目 

评定代号：优良画对号，合格画圈，不合格画错号。 

检验方法：观察、手摸检查。 

1.脱皮、皱纹、透底、流坠、刷纹、裹棱、漏刷、粒子 

合格：小面无明显刷纹，其余全无。 

优良：全无。 

2.严整、光亮、光滑、棕眼、沉陷 

合格：光亮柔和、光滑无挡手感，漆干后木孔棕眼，大面不得有缩孔沉陷。 

优良：平滑无挡手感，光亮柔和，漆干后木也棕眼不得有缩孔沉陷。 

 


